KONDENSATION Bel 1soLieErcLAs AUSSEN UND INNEN

Beschlag (Kondensation) bildet sich allgemein dann, wenn die mit Feuchtigkeit
gesattigte Luft (vermehrt Frihling/Herbst) auf kalte Oberflachen trifft.

Die feuchte Luft kiOhlt sich an der kalten Flache ab; weil kalte Luft weniger
Feuchtigkeit aufnehmen kann, kondensiert der nun Uberschiissige Anteil der Luft-
feuchtigkeit an dieser Oberflache.

Kondensation auf der Witterungsseite:

Dieses Phanomen wird in letzter Zeit haufiger wahrgenommen als friiher.
Wie ist es zu beurteilen?

Die aussere Glasoberflache stellt hier jene kalte Oberflache dar, an der sich bei
entsprechend hoher Feuchtigkeit Kondensation bilden kann.

Dass diese Oberflache so niedrige Temperaturen hat, liegt an der guten Warme-
dammung (niedriger U-Wert) des Isolierglases. Denn aus dem Rauminnern kann
wenig Warmeenergie durch das Glas nach aussen fliessen, und dadurch wird
dessen Aussenflache wenig erwarmt.

Ob und wie stark Kondensation aussen auftritt, ist von den jeweiligen Witterungs-
bedingungen abhéngig.

Fazit:

Kondensation auf den Aussenflachen von Isolierglas, ob auf der Raum- oder auf
der Witterungsseite, ist physikalisch bedingt und eine Folge der jeweiligen
atmospharischen Bedingungen.

Wenn sich diese Bedingungen andern, verschwindet diese Erscheinung
wieder.

Da die Aussenflachen naturgemass immer an Luft mit ihren wechselnden klima-
tischen Bedingungen grenzen, ist Kondensation nicht grundsétzlich zu vermeiden.

Speziell qualitativ hochwertige Fenster mit hochwarmedammenden Isolierglasern
verringern die Kondensation auf der Raumseite erheblich.

Sie neigen aber eher dazu, bei entsprechend ungiinstigen Bedingungen auf der
witterungsseitigen Oberflache zu beschlagen.

Kondensation auf der Witterungsseite ist also sozusagen der sichtbare Beweis
far den guten U-Wert (friher k-Wert) des Glases.

In jedem Fall stellt diese physikalische Erscheinung keinen Mangel, sondern eher
einen Beweis der Qualitat des Isolierglases dar.



